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ПОЛУЧЕНИЕ N,N1 – ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС [(Α – БОРНЕОЛОИЛО) - 

КАРБАМАТА] 

 

Самадов Салохиддин Жовлиевич 

Каршинский инженерно-экономический институт 

 

В четырехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой, механической мешалкой[1,2,3,4,5], термометром и капельной воронкой, 

помешают 30,8 г (0,2 моль) α – борнеола в 70 мл ДМФА, 20 мл ТЭА и при интенсивном 

перемешивании по каплям из капельной воронки прибавляли 16,8г (0,1 моль) 

ГМДИ[6,7,8,9,10]. Реакция продолжалась в течении 3,5 часов при комнатной 

температуре 27 – 370С. Осадок отфильтровывают, промывают дистиллированной водой 

2 – 3 раза и сушат при комнатной температуре[11,12,13,14,15,16,17,18]. Внешний вид: 

бесцветного цвета продукт[19,20,21,22,23,24,25]. Выход – 45,54 г (95,68 %) 

индивидуальность полученного продукта проверяли методом ТСХ на закрепленном 

(Al2O3) II степени чистоты в системе 4  [26,27,28,29,30,31,32].  

 Rf = 0,77.  

Найдено, % : N 5,74  

Вычислено для С28Н48N2O4, % : N 5 ,88  [33,34,35,36,37,38,39,40,41,42].  

Получение N, N1 – гексаметилен – бис [(бензилоило) карбамата] 

В четырехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой[43,44,45,46,47,48,49,50,51,52], механической мешалкой, термометром и 

капельной воронкой помещают 21,6 г (0,2 моль) бензилового спирта в 50 мл 

ДМФА[53,54,55,56,57,58,59,60], 10 мл ТЭА и при интенсивном перемешивании по 

каплям из капельной воронкой пробавляли 16,8 г (0,1 моль) ГМДИ  

[61,62,63,64,65,66,67,68,69]. Реакция продольжалас в течение 3,0 часов при комнатной 

температуре 25 – 340С. Осадок отфильтровывают, промывают дистиллированной водой 

2 – 3 раза и сушат при комнатной температуре [70,71,72,73,74,75,76,77,78]. Внешной 

вид: бесцветного цвета продукт. Выход – 36,0 г (93,75%)[79,80,81,82]. Т.пл. = 108-

1090С. Индивидуальность полученного продукта проверяли методом ТСХ на 

закрепленном (Аl2O3) II – степени чистоты в системы 2. Rf  =  0,66  

[83,84,85,86,87,88,89]. 

Найдено, % : N 7,04 

Вычислено для C22H28N2O4, % :  N 7,29. 

 

Получение N, N1 – гексаметилен бис - [(коричноило) - карбамата] 

В четырехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой[90,91,92,93,94,95,96], механической мешалкой, термометром и капельной 

воронкой, помешают 26,8г (0,2 моль) коричного спирта в 60 мл ДМФА, 25 ТЭА и при 

интенсивном перемешивании по каплаям из капельной воронки прибавляли 16,8г (0,1 

моль) ГМДИ [97,98,99,100]. Реакция продолдалась в течение 3,0 – 3,5 ч при комнатной 

температуре 26 – 360С. Осадок отфильтровывают, промывают дистиллированной водой 



Международный научный журнал                                                               № 20 (100),часть 1 
«Научный импульс»                                                                                                 Апреля , 2024 

325 
  

 

2-3 раза и сушат при комнатной температуре. Внешний вид: бесцветного цвета проудкт. 

Выход – 39,24г (90,0%). Т.пл. = 194-1960С. Индивидуальность полученного продукта 

проверяли методом ТСХ на закрепленном (Al2O3) II степени чистоты в системе 6.  Rf = 

0,62, 

найдено, % : N 6,19 

Вычислено для C26H32N2O4, %  : N 6,42 [101,102,103,104]. 

Полечение N,N1 – полиметилен бис [(циклогексаноило) карбамата] 

Аналогично по выше описанному методике получены из 20,0 г (0,2 – моль) 

циклогексалиола и 16,8 мл (0,1 моль) ГМДИ получены 35,99 г (97,82%); Т. пл. = 260 – 

2610С; 

найдено, %  :  N 7,41  

Вычислено для С20Н36N2O4, %,   N  7,60 [105]. 

Получение N,N – полиметилен бис [(п – ферроценилфенокси) карбамата] 

Аналогично по выше описанному способу получен из 14,48 (0,02 моль) п – 

ферроценилфенола и 2,0 мл (0,01 моль) ГМДИ получены 14,32 г (88,66%). Т.пл. = 244-

2250С; 

Найдено, %  :  N 3,61  

Вычислено для C40H40Fe2N2O4, % : N 3,86 [106]. 
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