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Annotatsiya: maqolada Polivinilxlorid ishlab chiqarish majmuasida hosil bo‘ladigan 

xlorli organik  hosilalardan 1,2-dixloretanni ajratib olish usuli va ikkilamchi mahsulot 

hisoblangan xlorli organik birikmalar aralashmasining fizik-kimyoviy tarkiblari keltirilgan. 

 

Uglevodorodlarni xlorlash vinil xlorid monomerini ishlab chiqarishning asosiy 

g'oyasidir. Xlorli uglevodorodlar (CHCl) oddiy uglevodorodlardan farqli ravishda biologic 

parchalanishga ancha chidamli. Bu, asosan, C-Cl bog’ining o'ziga xos kuchiga bog'liq. 

Binobarin, texnogen CH-Cl lar atrof-muhitda to'plana boshlaydi. Biroq, vinilxlorid 

monomerini ishlab chiqarish polivinilxlorid (PVX) ishlab chiqarish uchun zarurdir. PVX dan 

tayyorlangan qurilish materiallari yengil, kam xizmat ko'rsatadi va uzoq umr ko'radi. PVX 

mahsulotlari ob-havoga, neft mahsulotlariga va ultrabinafsha nurlanishiga juda chidamli. 

Olovga chidamli material bo'lgan PVX yong'inning oldini olish nuqtai nazaridan keng 

qamrovli o'rganilgan. PVX dan foydalanishning juda ko'p ijobiy tomonlari borki, uni ishlab 

chiqarish majburiydir. PVX ishlab chiqarishj arayonida ko'plab CH-Cl lar yaratiladi; bu 

tobora ortib borayotgan muammodir. Shuning uchun vinilxlorid monomerini CH-Cl larning 

atrof-muhitga tarqalishini minimallashtiradigan yoki butunlay yo'q qiladigan tarzda ishlab 

chiqarilishi kerak.  

Asetilendan vinilxlorid ishlab chiqarish jarayoni katalizatordan foydalanadi. Ko'pincha 

katalizator sifatida faol uglerodga to'plangan simob xlorid ishlatiladi. Bu jarayonda ozuqa 

gazlari tozalanadi, quritiladi va katalizator sifatida faol uglerod pelletlarida simob xlorid 

bilan o'ralgan quvurli qattiq qatlamli reaktorlarga kirishda aralashtiriladi. Odatda, 

stexiometriyadan ko'ra HCl ning bir oz ko'pligi ishlatiladi. “Asetilenning taxminan 99% va 

HCl ning 98% konversiyasiga erishildi. Vinilxloridning selektivligi yaxshi - 98% dan ortiq - va 

yagona muhim yon reaksiya 1,1-dixloretan hosil qilish uchun HCl ning vinilxloridga 

qo'shilishidir". Ushbu jarayonning asosiy muammosi shundaki, ishlatiladigan katalizator 

simob xlorid juda uchuvchan birikma hisoblanadi.  

            Ushbu ishning texnik natijasi vinilxlorid ishlab chiqarish rektifikatsiyasi kub 

qoldiqlaridan 1,2-dixlor etanni ajratib olishning yanada texnologik va iqtisodiy jihatdan 

samarali usulini yaratish hisoblanadi. 

Vinil xlorid ishlab  chiqarish rektifikatsiyasi kub qoldiqlaridan 1,2-dixloretanni termik 

kreking bilan ajratish usulida jarayon 1%-li uchlamchi-butil pirokatexin (kub qoldiqlar 

massasining 2-4% miqdorida) ishtirokida olib boriladi. 
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Vinilxlorid ishlab chiqarishning kub qoldiqlari – bu 1,2-dixloretan termik krekingi 

mahsulotlaridan vinil xloridni ajratib olgandan keyin qoladigan suyuq xlororganik 

qoldiqlardir. Kub qoldiqlarning o‘rtacha tarkibi 1-jadvalda berilgan. 

Jadvaldan ko‘rinadiki, kub qoldiqlarning asosiy komponenti 1,2-dixloetan hisoblanadi, 

uning ajratib olinishi va qayta jarayonga kiritilishi vinilxlorid ishlab chiqarishning texnologik 

va iqtisodiy ko‘rsatkichlarini oshiradi. 

Uchlamchi-butil pirokatexin (UBK) (С10Н14О2) – qattiq modda, fenol hidiga ega, 

suyuq organik erituvchilarda eriydi, polimerlanish ingibitori hisoblanadi. 

 
Tajribalar kolba isitgichga joylashtirilgan kolba, to‘g‘ri sovutgich va qabul qiluvchi 

idishdan iborat laboratoriya qurilmasida bajarildi.  

Kolbaga tegishli miqdorш UBK (uning 1,2-dixloretandagi 1%-eritmasi) solinadi. Kolba 

isitiladi va reaksion massa quruq qoldiqgacha (koks va smola) haydaladi. Sovutilgandan 

keyin haydalga massa va qoldiq tarozida tortiladi. Tajriba natijalari 2-jadvalda berilgan. 

Jadvalda shuningdek proto tip usuli bo‘yicha bajarilgan tajribalarning natijalari 

(taqqoslovchi misollar) ham berilgan. 
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Jadvaldan ko‘rinadiki, vinilxlorid ishlab chiqarish kub qoldiqlaridan 1,2-dixloretanni 

olishning ushbu usuli boshqa usullarga qaraganda yanada texnologik va iqtisodiy jihatdan 

samarali hisoblanadi, chunkibundareaksiyamahsulotining yuqori unumida minimal 

miqdorda qo‘shimchalardan foydalaniladi. Undan tashqari, koks va smolalar miqdorining 

kamayishi ushbu ishning ekologik ahamiyatini ham oshiradi. 
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